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Protokol o skuske & 161214/003

1. Meno a adresa zakaznika

ALTER CONCEPT, spol. s r.0., Ladomerska
Vieska 269, 965 01 Ziar nad Hronom

2. Popis a oznacenie vzorky
zakaznikom (interné oznacenie)

ALTEROIL, 1.12.2016 (445930)

3. Cislo objednavky/zmluvy

objednavka z 1.12.2016

4. Odber vzorky / plan / metdda
vzorkovania / datum

Zakaznik /- /-1 -

5. Datum prevzatia vzorky

01.12.2016

6. Pouzité skuSobné metddy

Vid tabulka Vysledky skusok

7. Odchylky, doplnky alebo iné
vynimky zo skusSobnych metod /
rozsahu prace / Subdodavatel

-/ - 1038/S-025

8. Datum vykonania skusok

02.12.2016 - 14.12.2016

Poznamka: Neistoty merani su dostupné v skuSobnych laboratériach.

Vyhlasenie:

Vysledky skuSok sa tykaju len predmetu skuSok. Protokol o skuSke bez pisomného suhlasu
skusobnych laboratérii méze byt reprodukovany vyhradne ako celok.

Protokol o skuske je vystupom pocitatového spracovania a v elekironickej forme je platny aj bez peciatky a podpisu.
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VYSLEDKY SKUSOK
Polozka R Vlastnost’ Skusobna metoda Jednotky e
vzorky merania hodnoty
1 [N] Obsah organickych STN EN 14077 mg/kg 61.0
chloridov
. STNENISO 8754 | |
2 [A] Obsah siry (KK-LEA-PPO6) % (m/m) 0.18
3 [A] Obsah vody ASTM E203 % (m/m) 0.013
4 [N] Obsah dusika ASTM D 4629 mg/kg 818
5 [N] Vyhrevnost STN 65 6169 MJ/kg 42.570
6 [A] Obsah niklu ASTM D 7740 mg/kg <0.20
7 [A] Obsah olova ASTM D 7740 mg/kg <0.20
8 [A] Obsah kremika ASTM D 7740 mag/kg 81
ALTEROIL,
9 1.12.2016 | [A] Obsah zinku ASTM D 7740 mg/kg <0.06
(445930)
10 [N] Obsah béru PP D62 110 mg/kg <5
11 [N] Obsah kadmia PP D62 110 mg/kg <0.03
12 [N] Obsah kobaltu PP D62 110 mg/kg <0.20
13 [N] Obsah chrému PP D62 110 mg/kg <0.06
14 [N] Obsah antiménu PP D62 110 mg/kg <15
15 [N] Obsah arzénu PP D42 485 mg/kg <1
16 [N] Obsah fosforu PP D42 106 mg/kg <2
17 [A][S] Obsah ortuti IP 1.22a mg/kg 0.010

[A] akreditovana skiSobna metéda
[N] neakreditovana ski$obna metdda
[S] skuska vykonana u subdodavatela
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Ing. Iveta Chovancova

Vystavil:

Preskumal: Ing. Alzbeta Takacova, PhD.
Technicky manazér

Schvalil: Ing. Martina Slezackova

Manazeér utvaru Skusobné laboratéria

V Bratislave 14.12.2016
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